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Аннотация.  В настоящее время, существует проблема непереносимости 

съѐмных зубных протезов, проявления аллергических реакций при их 

эксплуатации из-за наличия в базисе съѐмного зубного протеза остаточного 

мономера(метилметакрилата).Это вещество токсическое, и в связи с этим  

проблема нейтрализации остаточного мономера(метилметакрилата) является 

актуальной. 

Annotation. At present, the dentists face the problem of allergic reactions 

when wearing complete dentures due to the presence of residual monomer 

(methylmethacrylate). It is a toxic substance, so the problem of 

"neutralization"(decontamination) of methyl methacrylate is relevant. 
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Введение  
Проблема непереносимости съѐмных зубных протезов, проявления 

аллергических реакций при их эксплуатации, в настоящее время не теряет 

своей актуальности в ортопедической стоматологии. Одной из основных 

причин является наличие в базисе съѐмного зубного протеза остаточного 

мономера ̶ метилметакрилата (ММА). ММА является токсичным веществом 

(ПДК 10 мг/м³). Особенно сильнодействующим токсичным веществом является 

метиловый спирт, образующийся в результате гидролиза ММА; он 

преимущественно поражает нервную и сосудистую системы и обладает резко 

выраженным кумулятивным действием [1-3]. Таким образом, пациенту 

приходится либо совсем отказываться от съемного  протезирования, либо 

заменять его на более дорогостоящие виды протезирования на имплантатах при 

позволяющих условиях, протезы из нейлона, не содержащие в своем составе  

ММА. В связи с этим  возможность нейтрализации и дезактивации остаточного 

ММА  является актуальной задачей в ортопедической стоматологии. 

Цель исследования - Оценка способности  нейтрализации остаточного 

мономера акриловых базисов  съемных зубных протезов, различными 

адгезивными гелевыми основами. 

Материалы и методы исследования  

В изотонический раствор (0,9% водный раствор NaCl) добавляли 

рассчитанное количество ММА для получения 1,1 % раствора. Затем в равные 

объѐмы растворов ММА добавляли одинаковые количества исследуемых основ 

(по 10%). При этом концентрация ММА во всех исследуемых системах была 

одинаковой (1,0%). В исследовании были использованы: 

— кремнийорганический глицерогидрогель («Силативит») [4]; 

— кремнийтитанорганический глицерогидрогель [4]; 

— титанорганический глицерогидрогель («Тизоль») [3]; 

— кремнийхитозанорганический глицерогидрогель [1]; 

— крем для фиксации зубных протезов «Корега» (рис. 1) 

Для оценки изменения концентрации ММА в исследуемых растворах 

использовали метод УФ-спектроскопии (полоса поглощения 205 нм, УФ-

спектрофотометр Specord UV-Vis). Пробы отбирали и анализировали через 1, 2, 

3, 5 и 8 часов. 
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Рис1. Исследуемые  растворы. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Установлен ряд «нейтрализующей» активности по отношению к 

метилметакрилату ̶ наибольшей нейтрализующей активностью обладает 

кремнийхитозансодержащий глицерогидрогель: 

кремнийхитозанорганический глицерогидрогель > титанорганический 

глицерогидрогель («Тизоль»)  ≥ кремнийтитанорганический глицерогидрогель 

≥ кремнийорганический глицерогидрогель («Силативит») > «Корега». 

Титанорганический глицерогидрогель («Тизоль»), 

кремнийтитанорганический глицерогидрогель и кремнийорганический 

глицерогидрогель («Силативит») в условиях эксперимента существенных 

различий не проявили. Меньшая нейтрализующая  активность характерна для 

крема «Корега». 

Предложены схемы химических превращений ММА в присутствии 

исследуемых основ, которые включают реакции гидролиза, конденсации, 

переэтерификации и ряд других превращений. 

Выводы: 

1.Самая высокая нейтрализующая активность по отношению к ММА 

обнаружена для кремнийхитозанорганического глицерогидрогеля. 

2. Использование кремнийхитозановых композиций обеспечивает 

высокую скорость поглощения метилметакрилата из водного раствора, что 

открывает перспективы для дальнейшего использования данных гелей в составе 

адгезивных средств, способных предохранять пациентов от выделяемого 

базисом акрилового съѐмного протеза остаточного мономера. 
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